
 

Холоднокатаний і відпалений сталевий лист низької густини, який містить, мас. %: 0,12≤ 

вуглецю ≤0,25, 3≤ марганцю ≤10, 3,5≤ алюмінію ≤6,5, 0≤ фосфору ≤0,1, 0 ≤ сірки ≤0,03, 0 ≤ 

азоту ≤0,1, 0≤ кремнію ≤2, 0,01 ≤ ніобію ≤0,03, 0,01 ≤ титану ≤0,2, 0≤ молібдену ≤0,5, 

0 ≤хрому ≤0,6, 0,01 ≤ міді ≤2,0, 0,01≤ нікелю ≤3,0, 0 ≤ кальцію≤0,005, 0 ≤ бору ≤0,01, 0≤ 

магнію ≤0,005, 0 ≤ цирконію ≤0,005 , 0 ≤ церію ≤0,1, решта містить залізо, сталевий лист має 

мікроструктуру, що включає 60-90 % дельта-фериту, 8-30 % залишкового аустеніту, який має 

середній розмір зерна 0,6-2 мкм, 1,0-10 % альфа-ферит з середнім розміром зерна 0,6-2 мкм і 

0-2 % каппа-виділень (Fe, Mn)3AlCx, де x строго нижче 1. 

 


