
Винахід належить до рейкових транспортних засобів. Система змащування гребеня колеса 

рейкового транспортного засобу, колісні пари якого розміщені на візках, прикріплених до 

рами транспортного засобу із можливістю обертання відносно вертикальної осі, містить 

твердий гребнезмащувач, встановлений на важелі, що шарнірно закріплений на рамі візка, та 

тягар, що разом із вагою важеля притискають вказаний гребнезмащувач до реборди колеса. 

У твердому гребнезмащувачі міститься за масою від 8 до 15 відсотків силікатних гранул, від 

25 до 35 відсотків одноосновної карбонової кислоти, від 50 до 66 відсотків бітуму та до 1 

відсотка магнієво-залізистих гідросилікатів, або у твердому гребнезмащувачі міститься за 

масою від 80 до 95 відсотків олігомерів та від 5 до 20 відсотків магнієво-залізистих 

гідросилікатів.  


